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Кривые текучести Друкера–Прагера для порошкообразного 
титанового сырья на плоскости σ–T

θ1 = 14.4%; θ2 = 5.6%; θ3 = 2.9%; θ4 = 1.3%; θ5 = 0.4%; θ6 = 0.1%
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Зависимость пористости θ спрессованного брикета от 
параметров напряженного состояния и k
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Расчетное распределение объемной пластической 
деформации в сечении брикета (справа) и 

микроструктура поверхности темплета (слева)
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= ln(
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𝜌
)

Расчетная схема
процесса компактирования
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Снимки микроструктуры характерных участков 
No 1–9 поверхности темплета (×166)

Брикет (а) и общий вид темплетов (б)

а

б



Пористость и параметры напряженного состояния материала cпрессованного брикета в зонах No 1–9
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